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Pendahuluan

Proses pengolahan air minum dengan proses lengkap akan menghasilkan

produk samping berupa lumpur (sludge). Produk lumpur ini perlu rnendapat

perhatian karna mengandung beberapa unsur kimiawi ynag dapat memberikan

darnpak negatif bagi lingkungan pada umumnya dan kesehatan pada khususnya,

baik secara langsung maupun tidak langsung melalui akurnulasi pada tubuh

binatang air yang di konsurnsi.
Pada umumnya PDAM di kota besar mengunakan air sungai sebagai air

bakunya. Dalam proses penjenihan kotoran-kotoran yang tidak dapat di pisahkan

mengunakan saringan biasa, dapat di endapkan dengan bantuan flokum. Adapun

flokum yang di gunakan pada proses penjernihan air sungai bisanya adalah

alurninium sulfat (tawas). Dengan penambahan larutan aluminium sulfat tni, maka

akan tirnbul flok-flok aluminrum yang meningkat kotoran-kotoran yang ada pada

air sungai tersebut.
Reaksr yang terjadi adalah

Al: (SO+)r 18 H2 O
At2 (SO4)i. 6 HCOr

Setelah di endapkan dengan metode grafitasi, maka filtrat yang sudah bersih

ini dialirkan ke bak sand filter untuk menampung air yang bersih membawa flok-
flok vang rnelayang. Filtrat dari proses penyaringan ini kemudian ditampung pada

hak reservoar, sedangkan endapannyan di buang dan di kembalikan lagi ke sungai.

Jadi yang di rnaksud di sini adalah sludge / limbah dari proses pengendapan

dengan penambahan larutan aluminium sulfat (tawas) vang berupa flok aluminium
hidroksida yang mengendap bersama-sama kotoran. Sehingga dapat di pastikan

bahrva di dalarn sludge tersebut rnasih terkandung jumlah yang cukup dari
senvawa aluminium.

Senyawa aluminiurn ini nantinya dengan proses ekstraksi padat - cair
(leaching), akan terambil dalam bentuk aluminium hidroksida. Untuk selanjutnya
hasrl dari proses ini dapat dibuat aluminiurn sulfat / Alz (SO+)r atau alumunium
hidrosida / Al2 (OHh mumi yang rnernpunyai nilai ekonomi lebih tinggi.

Aluminium llidroksida

Aluminium hidroksida adalah suatu basa yang amphoter artinya bersifat
sebagai asam apabila berada di dalarn larutan basa kuat dan bersifat basa didalarn
larutan basa kuat. Kelarutannya di dalam air sangat kecil sekitar 0,000104gr /100
rnl air pada ternperatur l8('C. Akan tetapi akan sangat larut dalam asam kuat.

Misalnya dalam larutan asam klorida atau natrium hisroksida akan terionasi dan

memberikan reaksi sebagai berikut :

Al: (OH): + 3 HCI + Al Cl :+ 3 HzO
Al: (OH)r t- Na OH ) Na AlO2 +l g,g

) Alu (SO+): + 18 H2 O
+ Alz (SO+)r +3 SO+2-+ 6 CO:
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Metodologi Penelitian
Bahan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah lirnbah lumpur (sludge)

dari proses pengolahan air pada PDAM, NaOH, HCI dan Nf{4 OH

Gambar 1. Ragkaian alat utama penelitian.

Keterangan :

1. Pengaduk

2. Beaker Glass

3. Statif dan Klem

Pada penelitian ini aluminiurn hidroksida yang terdapat dalam sludge

diekstrasi rnenggunakan larutan NaOH berlebih, sehingga aluminiurn hidroksida

yang ada akan membentuk natrium solute.

Pada penambahan asam klorida (HCl) akan memperkecil kembali kelarutan

alurninium hirosida, sehingga akan timbul endapan aluminium hidroksida. Tetapi
jika penarnbahan asam klorida berlebihan, maka endapan akan larut kembali.

Amonium hidroksida (NH4OH) akan membentuk buffer dengan asam klorida.

Pada suasana netral (pH : 7), aluminium hidroksida akan mengendap dan dapat di

pisahkan dalam jumlah maksimum.

Reaksi yang terjadi dalah sebagai berikut :

Alz (OH)r + OH- )AlOz- + ZHzO
Alou"+ H* + 3HuO ) Al2 (OH)r
Alz (OH)3 + 3l-l' + Alr'+ 3H:O
2Alr*+ 6Nf'l4OH , 2Al(OH)r + 6Ntl4+

Untuk menghitung hasil akhir, endapan n I (OIlh yang di pcrolch

dipanaskan / di keringkan sehingga didapat hasil akhir berupa AluOr

Al (oH)r ) Alzo:
Untuk menentukan kesimpulan akhir dari data-data yang diperoleh, di

gunakan analisa grafik. Dari grafik yang diperoleh dapat ditentukan kondisi

optirnumnya.kondisi optimurn variabel 1 dipakai sebagai variabel pada kondisi

berikutnya. Kondisi optimurn variabel 2 digunakan untuk variabel 3, sehingga

diperoleh kondisi optimum dari seluruh variabel.

Hasil dan Pembahasan
Hasil dan pembahasan penelitian ini adalah sebagai berikut :



a. Variabel berubah konsentrasi NaOH

Pada optimasi ini variabel tetap yang di gunakan adalah rvaktu ekstraksi
selama 30 menit, kecepatan pengadukan dan volume solvent 100 ml, sedangkan
konsentrasi NaOH (% berat) yang di variasikan adalah 20%,25%, 30o/o,35o/o dan
-{09'0. Uerat hasil Al2Or hasil ekstraksi pada beberapa tingkat konsentrasi NaOII
vang di variasikan dapat di lihat pada tabel L

l'abel l. Rendemen Al2O3 pada berbagi macam konsentrasi NaOH.

Konsentrasi NaOH
(% berat)

Sampel
am)

20
25

30
35

40

50
50

50
50

50

Gambar 2. Grafik Hubungan Konsentrasi NaOH Terhadap Rendemen Al:Or

Dari hasil analisa diperoleh bahwa semakin besar konsentrasi NaOH
semakin besar pula AlzOr yng di dapat. Hal ini disebabkan karena semakin besar
konsentrasi NaOH, semakin banyak pula Al (OH): yang terlarut membentuk
Na Al 0: ( gararn alurninat).
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b. Variabel Berubah Waktu Ekstraksi

Pada optimasi variabel tetap yang digunakan adalah konsentrasi NaOH 40%,

volume solvent 100 ml dan kecepatan pengadukan, sedangkan waktu ekstraksi

yang divariasikan adalah 30 rnenit,45 menit,60 menit, 75 menit dan 90 menit.

Berat hasil AlzOr hasil ekstraksi pada beberapa tingkat waktu ekstraksi yang

di variasikan dapat di lihat pada tabel 2.

Tabel 2. Rendemen AlzO: Pada Berbagaai Waktu Ekstraksi

t; Waktu Ekstraksi Al:or -'t
Im)
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Cambar 3. Grafik Hubungan Waktu Ekstraksi Terhadap Rendemen AlzOr

Dari hasil analisa diperoleh bahwa waktu ekstraksi berpengaruh terhadap

Al:Or yang dihasilkan. Untuk waktu ekstraksi lebih dari 60 menit (tabel 2)

menunjukan bahwa penambahan aluminium yang terekstraksi sedikit (relatif

konstan).
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c. Variabel Berubah Volume Solvent

Pada optimasi ini variabel tetap yang digunakan adalah konsentrasi NaOH
40o/o, wal<tu ekstraksi 60 menit dan kecepatan pengadukan, sedangkan volume
solvent (NaOH) yang divariasikan adalah 100 ml, 125 ml,150 ml, 175 ml,dan 200

rnl.
Berat hasil AlzOl hasil ekstraksi pada beberapa tingkat volume solvent yang

divariasikan dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3. Rendemen AlzOr Pada Berba Volume Solvent.
Volume NaOH

Gambar 4. Grafik hubungan volume solvent (NaOH) terhadap rendemen AlzO:

Dari hasil analisa di peroleh bahwa semakin banyak volume solvent
(NaOH) yang di gunakan semakin tinggi pula rendemen Al2O3 yang di hasilkan
pada variasi volume solvent 100,125 dan150 ml kenaikan hasil Alzor cukupbesar,
tetapi setelah 150 ml ke atas kenaikan hasil AlzOi mendekati konstan (tabel 3).
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Kesimpulan Dan Saran

Proses ekstraksi padat-cair (leaching) aluminium dari sludge / limbah pada
proses pengolahan air PDAM, yang menghasilkan rendemen AlzO: paling tinggi
adalah dengan kondisi operasi : konsentrasi solvent (NaOH) A}o/oberat, waktu
ekstraksi 60 menit dan volume solvent 150 ml.

Untuk penelitian selanjutnya variasi suhu operasi ekstrasi dapat digunakan
sebagai variabel yang diteliti, sehingga diperoleh suhu operasi ekstraksi yang
optimal.
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